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Herboflex Gum

Elastische wasserdampfdurchlassige
Zwischenbeschichtung fir die dick-
schichtige Uberbriickung von Rissen

I. Werkstoffbeschreibung

Rissuberbruckende Zwischenbeschichtung und Einbettungs-
masse fir Polyester-Elastikgewebe 10/10. Herboflex Gum
zeichnet sich durch seine sehr gute Elastizitat aus tUber einen
Temperaturbereich von -20° bis +70°C. Herboflex Gum wird zur
Instandsetzung gerissener Putzoberflachen, fir vom Putztrager
ausgehende Risse sowie fiir die Uberarbeitung baudynamischer
Risse eingesetzt.

Auch geeignet fir die Uberarbeitung tragfahiger, intakter plasto-
elastischer Beschichtungssysteme. Nicht geeignet fur die
Uberarbeitung von Warmedamm-Verbundsystemen.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes Elastische Zwischenbeschichtung auf Dispersionsbasis
Farbtone Graubeige

Glanzgrad Seidenmatt

Dichte 1.15 kg/l (Mittelwert)

Zusammensetzung (gemass VdL)  Styrolacrylatdispersion, Titandioxid, organische Fullstoffe, Additi-
ve, Wasser, Testbenzine, Konservierungsmittel

Produkt-Code Farben und Lacke M-DF 02

Packungsgrossen 1251

Gefahrenkennzeichnung Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung entnehmen
Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt. Die Kennzeichnung ist
auch auf dem Produkt-Etikett angegeben, die Hinweise sind zu
beachten.

Wichtige Hinweise Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von
Farbschichten kann gefahrlichen Staub und/oder Rauch entwi-
ckeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Méglichkeit an-
gewandt werden. Arbeiten nur in gut belufteten Bereichen durch-
fuhren. Angemessene (Atem-)Schutzausristung anlegen, falls
erforderlich.

.

AkzoNobel schnell = sicher = produktiv




Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich
stets nach dem Objekt, d.h., sie miissen abgestimmt sein auf
dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausge-
setzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler-
und Lackierarbeiten.

Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 19 und Nr. 19.1 beachten.
Bautechnische Risse kénnen extremen Bewegungen unterlie-
gen, deshalb ist eine dauerhafte und unsichtbare Rissuberbri-
ckung mit beschichtungstechnischen Mitteln nicht immer maoglich.
Anschlussfugen an Fenstern, Turen und Fensterbanken sind mit
einem geeigneten dauerelastischen Dichtstoff fachgerecht abzu-
dichten.

Vor Regen, extremer Luftfeuchte (Nebelnasse) und Frost bis zur
volligen Trocknung der Beschichtung schutzen. Herboflex Gum
nicht fur waagerechte Flachen mit stehendem Wasser bzw. Dau-
ernassbelastung und auf kalkreichen Untergriinden CS 1< 1,5
N/mmz (P ) oder mineralischen Leichtputzen einsetzen.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren
Verdinnungsmittel

Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23 °C und 50 %
rel. Luftfeuchte)

Verbrauch

Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

Streichen, rollen, spachteln

Unverdlnnt verarbeiten, wenn nétig zum Streichen und rollen mit
max. 5-10 Vol.-% Wasser oder Herboflex Finish* verdiinnen.
Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Tempera-
turbereich von mind. + 5°C und max. 30°C fur Untergrund und
Luft eingehalten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70% nicht tiber-
schritten werden.

Uberarbeitbar nach ca. 5 Tagen mit Beschichtungsstoffen.

0,5-1,7 Im?, je nach Auftragsart und Systemaufbau

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Ca. 1 Jahr im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kihl,
aber frostfrei.

Ill. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefuihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu priifen.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

GRUNDBESCHICHTUNG
Kalkzement- und Zementmaortel-
putze CS II, CS lll und CS IV

(P 1llund P 111)

N

Der Untergrund muss fest, sauber, tragféhig, trocken und frei von
Ausblihungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sin-
terschichten und Trennmitteln sein.

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Russ und
kreidenden Bestandteilen. Grossere Untergrundschaden Fehl-
stellen, Lécher, Beschadigungen und aufgeweitete Risse mit
Herboflex Spachtel* oder mit einer Mischung aus Herboflex Gum
mit sauberem Sand im Verhéltnis 1:3 Vol.-Teile mehrlagig aufful-
len. Evtl. vorhandene Nachputzstellen fluatieren.

Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen wah-
rend mindestens 2 bis 4 Wochen unbehandelt stehen lassen.
Auf schwach saugenden, nur leicht sandenden Putzen eine
Grundbeschichtung mit Tiefgrund Aqua*, je nach Saugfahigkeit
des Untergrundes mit max. 50 Vol.-% Wasser verdinnt.

Auf sandenden, stark saugenden oder mehlenden Putzen eine
Grundbeschichtung mit Impragniergrund Tiefgrund SB*, verdunnt
mit Terpentinersatz.

BFS-Merkblatt Nr. 9 beachten.
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Ziegelsichtmauerwerk (nur frost-
bestandige Vormauersteine und
Klinker)

Matte Dispersions- und Silicon-
harzfarben-Beschichtungen sowie
Kunstharzputze

Besondere Hinweise

ZWISCHENBESCHICHTUNG

Das Mauerwerk muss frei von Verfarbungen und verfarbenden
Fremdeinschlissen sein. Die Mauerfugen mussen rissfrei, tro-
cken, fest und frei von Salzen und Ausblihungen sein.

Eine Grundbeschichtung mit Impragniergrund Tiefgrund SB*.
Hinweis: Zeigen sich in der Zwischenbeschichtung Verfarbun-
gen, so ist eine zusatzliche Beschichtung mit Multigrund SB* er-
forderlich.

BFS-Merkblatt Nr. 13 beachten

Auf leicht saugenden, porésen Oberflachen eine Grundbeschich-
tung mit Tiefgrund Aqua*, je nach Saugfahigkeit des Untergrun-
des max. 50 Vol.-% mit Wasser verdinnt. Auf abgewitterten,
stark saugenden Untergriinden eine Grundbeschichtung mit Im-
pragniergrund Tiefgrund SB*.

Die Grundierung darf keinesfalls einen geschlossenen, glanzen-
den Film auf der Oberflache bilden. Der Untergrund muss saug-
fahig sein, damit die Grundierung in den Untergrund eindringen
kann. Dichte, geschlossene, nicht saugende Untergriinde, wie z.
B. intakte Dispersions-Altbeschichtungen, dirfen nicht grundiert
werden.

Nicht vom Putztrager ausgehende Risse, mdrtel- und putztech-
nisch bedingte Risse (BFS-Merkblatt Nr. 19; Rissart A)
Schadensbild: Die Risse treten netzartig und deutlicher als
Putzoberflachenrisse in Erscheinung.

Raue Putze und Sichtmauerwerk:

1-2 Zwischenbeschichtungen mit Herboflex Gum (Mindestauf-
tragsmenge 850 ml/m?).

Glatte Putze und Sichtmauerwerk: Siehe Technisches Merkblatt
fur Herboflex Armierungsbasis.

Vom Putztréger ausgehende Risse (BFS-Merkblatt Nr. 19; Riss-
art B).

Schadensbild: Risse an Stoss- und Lagerfugen sowie Risse
durch Formveranderung des Bauwerks.

Raue Putze und Sichtmauerwerk:

Auf der gesamten Flache zwei Zwischenbeschichtungen mit
Herboflex Gum (Verbrauch 1,0 bis 1,2 I/m? bei zwei Beschich-
tungen)

Glatte Putze: Siehe Technisches Merkblatt fiir Herboflex Armie-
rungsbasis*

Baudynamische Risse (BFS-Merkblatt Nr. 19; Rissart C).
Schadensbild: Bautechnische und konstruktionsabhangige Ris-
se, baugrundbedingte Risse. Da der Bewegungsablauf dieser
Risse haufig nicht einwandfrei abzugrenzen ist, kdnnen zusatz-
lich bautechnische Massnahmen erforderlich werden. (Einbau
von Dehnungsschienen, Ausbilden von sichtbaren Fugen.)
Raue Putze und Sichtmauerwerk, Teilarmierung:

Uber dem Riss Herboflex Gum in ca. 60 cm Breite satt auflegen.
Polyester-Elastikgewebe in ca. 50 cm Breite Uber den Rissver-
lauf einlegen, leicht andriicken und nochmals mit Herboflex Gum
tiberarbeiten. (Mindestauftragsmenge 1,0 I/m?).

Ein bis zwei Zwischenbeschichtungen mit Heboflex Gum auf der
gesamten Flache. Das Elastikgewebe muss ganzflachig tiber-
deckt sein.

Raue Putze und Sichtmauerwerk, Vollarmierung (empfehlens-
wert bei vielen Rissen):

Herboflex Gum bahnenweise in Gewebebreite von oben nach
unten satt vorlegen. Polyester-Elastikgewebe von oben begin-
nend 5 cm Uberlappend in die nasse Herboflex Gum Schicht ein-
legen und leicht andriicken. (Mindestauftragsmenge 1,0 I/m?).
Eine weitere Zwischenbeschichtung Uber die gesamte Flache mit
Herboflex Gum . (Mindestauftragsmenge 0,87 I/m?). Das Elastik-
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

SCHLUSSBESCHICHTUNG
fur alle oben genannten
Untergrinde

5.103 Herboflex Gum
Rissarmierungs-Systeme - Rissarmierungs-
System

Entsorgungshinweise
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Materialreste kdnnen nach EU-

Abfallschlussel Nr. 080111 entsorgt werden.

www.herbol.ch

4

gewebe muss ganzflachig tberdeckt sein, speziell im Bereich der

Uberlappungen.

Hinweis: Es kann hilfreich sein, die Beschichtung mit Gewebe-
einbettung einen Tag trocknen zu lassen vor der nachfolgenden

vollflachigen Uberarbeitung.

Den Zwischenanstrich mindestens 3 Tage trocknen lassen.
Auf glatten Putzen siehe Technisches Merkblatt Herboflex Armie-

rungsbasis.

Zwei satte, gleichmassige Beschichtungen mit Herboflex Finish

matt*.

Zur Vermeidung von Ansétzen zlgig nass in nass arbeiten.
Alternativ ist eine Schlussbeschichtung mit Herboflex-Feinputz*
oder Herboflex Edelputz* moglich (ausgeschlossen auf Sicht-

mauerwerk).

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand
der Technik. Fur die aufgefuihrten Beschich-
tungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mogli-
che Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl
von Untergriinden und Objektbedingungen wird
der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener
Verantwortung auf die Eignung fur den vorgese-
henen Verwendungszweck unter den jeweiligen
Objektbedingungen fachgerecht zu priifen. Im
Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbe-
dingungen.

Ausgabe: Januar 2017
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Giltigkeit.
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Akzo Nobel Coatings AG
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